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Soort stof, naam van de stof 
en CAS-nummer

Afwijkende 
gevarencode(s) Voorwaarden voor de afwijking

dat de werkzame stoffen in het conserveringsmiddel krachtens Verordening (EU) nr. 528/2012 zijn goedgekeurd voor 
productsoort 6 (PT6) (in-blik-conserveringsmiddel) of voor productsoort 7 (droge-filmconserveringsmiddel), maar dat het 
conserveringsmiddel krachtens Verordening (EU) nr. 528/2012 moet zijn toegelaten voor PT6 of PT7 of op de markt moet 
worden aangeboden overeenkomstig de overgangsmaatregelen van artikel 89, lid 2, van die verordening. De gecombineerde 
totale grenswaarden voor PT6- en PT7-conserveringsmiddelen zijn van toepassing op de volgende productcategorieën:
— voor producten voor gebruik binnenshuis: tot 0,080 gewichtspercent PT6 in het eindproduct;
— voor kleurtinten die in kleurmengsystemen worden gebruikt: tot 0,20 gewichtspercent PT6 in de kleurtint;
— voor producten voor gebruik binnenshuis die in de handel worden gebracht voor gebruik in ruimten met een hoge 

luchtvochtigheid: tot 0,080 gewichtspercent PT6 en tot 0,10 gewichtspercent PT7 in het eindproduct;
— voor producten voor gebruik buitenshuis: tot 0,080 gewichtspercent PT6 en tot 0,50 gewichtspercent PT7 in het 

eindproduct.
Met uitzondering van kleurtinten worden alle verwijzingen naar concentraties/grenswaarden/gehalten van 
conserveringsmiddelen in de rubriek “Conserveringsmiddelen en stabilisatoren voor conserveringsmiddelen” begrepen als 
verwijzingen naar de werkzame conserverende stoffen in de formulering van het eindproduct.
Conserveringsmiddelen die niet in de formulering van het eindproduct aanwezig kunnen zijn in concentraties van meer 
dan 0,010 % als gevolg van specifieke concentratiegrenzen van minder dan 0,010 % die het eindproduct met een beperkt 
CLP-gevaar zouden indelen, worden niet in de onderstaande afwijkingstabel vermeld omdat zij in de eerste plaats niet 
kunnen worden gebruikt in concentraties van meer dan 0,010 % en dus geen afwijking behoeven. Dit betekent niet dat zij 
op geen enkel niveau als bestanddelen in producten met de EU-milieukeur kunnen worden gebruikt. Indien 
subcriterium 4.3 dit niet uitdrukkelijk uitsluit, mogen dergelijke conserveringsmiddelen worden gebruikt op voorwaarde 
dat zij onder de specifieke concentratiegrenzen blijven waardoor de formulering van het eindproduct op grond van de 
CLP-verordening zou worden ingedeeld als een product waarvoor beperkingen gelden.

In-blik- 
conserveringsmiddelen 
(PT6) in kleurtinten of 
eindproduct:

H301, H311, H317, 
H330, H331, H372, 
H373, H400, H410, 
H411, H412 en 
H413

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
De som van alle PT6-in-blik-conserveringsmiddelen (die waarvoor 
een afwijking geldt voor gebruik met een concentratie van meer 
dan 0,010 % plus die waarvoor geen afwijking geldt, maar die 
worden gebruikt met een concentratie van minder dan 0,010 %) 
moet binnen de desbetreffende grenswaarden liggen die in de 
bovenstaande opmerking zijn vastgesteld.
Bij het gebruik van conserveringsmiddelen die 
formaldehydedonoren zijn, moeten de desbetreffende 
grenswaarden voor vrij formaldehyde in de formulering van het 
eindproduct in subcriterium 4.3, punt l), in acht worden genomen.
Voor de volgende stoffen waarvoor een afwijking geldt, gelden 
specifieke concentratiegrenzen (gewichtspercent in de formulering 
van het eindproduct):
— bronopol (CAS-nr. 52-51-7): maximaal 0,030 %;
— DBNPA (CAS-nr. 10222-01-2): maximaal 0,030 %;
— natriumpyrithion (CAS-nr. 3811-73-2): maximaal 0,030 %;
— BIT (CAS-nr. 2634-33-5): maximaal 0,036 %;
— gecombineerd totaal van isothiazolinonen en 

isothiazolinonbronnen (die waarvoor een afwijking geldt voor 
gebruik bij concentraties van meer dan 0,010 % plus die 
waarvoor geen afwijking geldt, maar die worden gebruikt bij 
concentraties van minder dan 0,010 %): tot 0,040 % in de 
formuleringen van het eindproduct;

— diamine (CAS-nr. 2372-82-9): maximaal 0,050 %.

Droge- 
filmconserveringsmidde
len (PT7):

H311, H317, H330, 
H331, H372, H373 
H400, H410, H411, 
H412 en H413

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Alleen van toepassing op producten voor gebruik buitenshuis en 
producten voor gebruik binnenshuis in ruimten met een hoge 
luchtvochtigheid.
De som van alle PT7-droge-filmconserveringsmiddelen (die 
waarvoor een afwijking geldt voor gebruik bij concentraties van 
meer dan 0,010 % plus die waarvoor geen afwijking geldt, maar die 
worden gebruikt bij concentraties van minder dan 0,010 %) moet 
binnen de betreffende grenswaarden liggen die in de bovenstaande 
opmerking zijn vastgesteld.
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Soort stof, naam van de stof 
en CAS-nummer

Afwijkende 
gevarencode(s) Voorwaarden voor de afwijking

In het geval van ingekapselde droge-filmconserveringsmiddelen 
met langzame afgifte moet bij de specifieke indeling van het 
eindproduct of read-acrossformuleringen rekening worden 
gehouden met de absolute concentratie van de gevaarlijke 
bestanddelen (d.w.z. zonder capsules). Het eindproduct of de read- 
acrossformulering kan niet worden ingedeeld met een van de in 
tabel 7 vermelde gevaren.
Als H400 of H410 ingedeelde droge-filmconserveringsmiddelen 
moeten niet-bioaccumulerend zijn, wat wordt aangetoond door 
een octanol-watercoëfficiënt (log Kow) van ≤ 3,2 of een 
bioconcentratiefactor (BCF) van ≤ 100.

Stabilisator voor 
conserveringsmiddelen:
zinkoxide 
(CAS-nr. 1314-13-2)

H400, H410 (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Toegestaan voor gebruik als stabilisator voor 
conserveringsmiddelen, tot 0,040 gewichtspercent in de 
formulering van het eindproduct, indien gebruikt voor het 
stabiliseren van combinaties van in-blik- of droge- 
filmconserveringsmiddelen waarvoor 1,2-benzisothiazool- 
3(2H)-on (BIT) nodig is.

Droogmiddelen en middelen tegen velvorming

Middelen tegen 
velvorming

H317, H412 en 
H413

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Het totale gehalte aan middelen tegen velvorming mag in de 
formulering van het eindproduct niet meer dan 
0,40 gewichtspercent bedragen.

Droogstoffen (siccatieven) H301, H317, H373, 
H400†, H410†, 
H412 en H413

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Het totale gehalte aan droogstoffen mag in de formulering van het 
eindproduct niet meer dan 0,10 gewichtspercent bedragen.
† De afwijking voor H400 en H410 geldt alleen voor verbindingen 
van droogstoffen op basis van kobalt en dergelijke verbindingen 
mogen slechts tot 0,050 gewichtspercent in de formulering van het 
eindproduct worden gebruikt.

Pigmenten en pigmentadditieven

Trimethylolpropaan 
(CAS-nr. 77-99-6)

H361fd (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Alleen bij gebruik als additief in geleverde pigmenten en slechts tot 
0,50 gewichtspercent in het geleverde pigment.

Bindmiddelen en polymeerdispersies

Bindmiddelen en 
crosslinkers:
Adipinezuurdihydrazide 
(CAS-nr. 1071-93-8)

H317, H411 (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan tot 1,0 gewichtspercent in het bindmiddel of het 
polymeerdispersie-ingrediënt en bij gebruik als 
hechtingsbevorderaar of als crosslinker.

Niet-gereageerde 
monomeren (in 
bindmiddelen)

H301, H304, H311, 
H317, H331, H334, 
H372, H400, H410, 
H411 en H412

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
De totale concentratie van niet-gereageerde monomeren die deze 
afwijking nodig hebben, mag in de formulering van het 
eindproduct niet meer dan 0,050 gewichtspercent bedragen.
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Soort stof, naam van de stof 
en CAS-nummer

Afwijkende 
gevarencode(s) Voorwaarden voor de afwijking

Andere, diversen

Methanol 
(CAS-nr. 67-56-1)

H301, H311, H331 
en H370

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan als restreactieproduct van andere stoffen in de 
productformulering. De toegestane restconcentratie neemt als volgt 
toe als functie van het bindmiddelgehalte:
— bindmiddelgehalte van 10-20 %: de toegestane methanolresten 

bedragen 0,020 gewichtspercent in de formulering van het 
eindproduct;

— bindmiddelgehalte van 20-40 %: de toegestane methanolresten 
bedragen 0,030 gewichtspercent in de formulering van het 
eindproduct;

— bindmiddelgehalte van > 40 %: de toegestane methanolresten 
bedragen 0,050 gewichtspercent in de formulering van het 
eindproduct.

Minerale grondstoffen, met 
inbegrip van vulstoffen, 
antizakkervormingsmidde
len en matteringsmiddelen

H372, H373 (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Alleen van toepassing op minerale grondstoffen en 
leukofyllietmineralen die van nature kristallijne silica bevatten.
Slechts toegestaan in concentraties tot 1,0 gewichtspercent in de 
formulering van het eindproduct voor H372-materialen of tot 
10 % voor H373-materialen.
In gevallen waarin het materiaal in de vorm van een droog poeder 
wordt geleverd, moet de aanvrager aantonen over systemen te 
beschikken om de blootstelling van werknemers aan droog TiO2- 
poeder op de werkplek te minimaliseren (bijvoorbeeld gesloten 
doseersystemen, geventileerde zones voor het doseren en mengen, 
en persoonlijke beschermingsmiddelen).

Neutraliserende middelen H301, H311, H331, 
H400, H410, H411, 
H412 en H413

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan tot 1,0 gewichtspercent in vernisformuleringen 
en tot 0,50 gewichtspercent in alle andere producten.

Optische bleekmiddelen H413 (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan tot 0,10 gewichtspercent in de formulering van 
het eindproduct.

Siliconenhars H412, H413 (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan tot 2,0 gewichtspercent in de formulering van 
het eindproduct.

Oplosmiddelen H304 (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan tot 2,0 gewichtspercent in de formulering van 
het eindproduct.

Oppervlakteactieve stoffen H411, H412 en 
H413

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan tot 1,0 gewichtspercent in transparante, semi- 
transparante, witte of lichtgekleurde productformuleringen of tot 
3,0 gewichtspercent in alle andere kleuren.

Uv-stabilisatoren H317, H411, H412 
en H413

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Alleen van toepassing op producten voor gebruik buitenshuis en 
slechts tot 0,60 gewichtspercent in de formulering van het 
eindproduct.

(*) Horizontale afwijkingsvoorwaarde: geen van de bovenstaande afwijkingen, afzonderlijk of in combinatie, is toegestaan indien zij 
ertoe leiden dat de formulering van het eindproduct wordt ingedeeld met een van de in tabel 7 gedefinieerde gevaren, met als 
belangrijke uitzondering H412 en H413 voor producten voor gebruik buitenshuis vanwege de aanwezigheid van droge- 
filmconserveringsmiddelen.
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Beoordeling en controle:

De aanvrager verstrekt een ondertekende verklaring dat aan subcriterium 4.2 is voldaan, met inbegrip van alle relevante 
afwijkingsvoorwaarden, gestaafd met verklaringen van leveranciers en andere relevante documentatie.

Een lijst van alle bestanddelen met een of meer van de CLP-gevaren waarvoor beperkingen gelden, waarvoor is berekend dat 
zij in concentraties van meer dan 0,010 gewichtspercent in de formulering van het eindproduct aanwezig zijn, moet 
worden overlegd, samen met de CAS-nummers, CLP-indelingsstatus (d.w.z. geharmoniseerd, gezamenlijke vermelding of 
alleen eigen vermelding) de relevante functie van de bestanddelen (bijvoorbeeld in-blik-conserveringsmiddel, droogmiddel, 
pigment, neutraliserende middelen, oppervlakteactieve stoffen, uv-stabilisator enz.). Berekeningen voor de concentraties 
van bestanddelen in de formulering van het eindproduct worden gebaseerd op:

— een lijst van alle ingrediënten, chemische stoffen of grondstoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging van de 
formulering van het eindproduct;

— de screening van de ingrediënten, chemische stoffen of grondstoffen op die bestanddelen en bekende onzuiverheden 
met een van de CLP-gevaren waarvoor onder de EU-milieukeur beperkingen gelden;

— de concentraties van gescreende bestanddelen en bekende onzuiverheden met CLP-gevaren waarvoor onder de 
EU-milieukeur beperkingen gelden, in de ingrediënten, chemische stoffen of grondstoffen die in het geleverde 
formaat worden gebruikt;

— het gewicht van elk van de ingrediënten, chemische stoffen of grondstoffen die zijn toegevoegd om een bekend 
gewicht van de formulering van het eindproduct te realiseren.

Bekende onzuiverheden worden alleen als bestanddelen behandeld als uit de screening blijkt dat het gehalte ervan in de 
formulering van het eindproduct meer dan 0,010 gewichtspercent bedraagt of het gehalte ervan in een ingrediënt meer 
dan 0,100 gewichtspercent bedraagt. Bekende onzuiverheden onder deze drempelwaarden worden niet meegeteld in de 
berekeningen.

Gescreende bestanddelen worden standaard geacht voor 100 % in het eindproduct aanwezig te zijn. Eventuele afwijkingen 
van de retentiefactor van 100 % tijdens verwerking (bijvoorbeeld verdamping van oplosmiddelen) of wegens een 
chemische wijziging van een gescreend bestanddeel moeten worden gemotiveerd. Stoffen waarvan bekend is dat zij 
vrijkomen of afbreken uit bestanddelen, worden als bestanddelen beschouwd en niet als onzuiverheden.

Voor gescreende bestanddelen die in concentraties van meer dan 0,010 gewichtspercent in de formulering van het 
eindproduct achterblijven, maar die zijn vrijgesteld van subcriterium 4.2 (zie de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) 
nr. 1907/2006), volstaat een verklaring van de aanvrager voor die stoffen waaruit dit blijkt.

Aangezien meerdere producten of potentiële producten (bijvoorbeeld aangepaste kleurtinten van een kleurmengsysteem) 
met dezelfde ingrediënten, chemische stoffen of grondstoffen onder één EU-milieukeurvergunning kunnen vallen, kan een 
worstcaseberekening aanvaardbaar zijn voor elke gescreende werkzame stof binnen een gemeenschappelijke familie van 
producten die onder dezelfde vergunning vallen.

Met betrekking tot informatie die van leveranciers wordt gevraagd en die commercieel gevoelig kan zijn, kunnen 
bewijsstukken van leveranciers ook rechtstreeks aan de bevoegde instanties worden verstrekt zonder noodzakelijkerwijs 
bepaalde details aan de aanvrager te verstrekken.

4.3. Specifieke voor bestanddelen geldende beperkingen ten aanzien van gevaarlijke stoffen

Tenzij in subcriterium 4.2 een afwijking is opgenomen, mogen de volgende stoffen niet worden opgenomen als 
bestanddelen in de formulering van het eindproduct of als bestanddelen in de ingrediënten die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van de formulering van het eindproduct:

a) conserveringsmiddelen of droogmiddelen die als carcinogeen, kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting zijn 
ingedeeld;

b) stoffen die overeenkomstig de CLP-Verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008) zijn ingedeeld als stoffen met een 
hormoonontregelende werking met gevolgen voor de menselijke gezondheid of het milieu, categorie 1 of 2, stoffen 
die zijn opgenomen in de in artikel 59, lid 1, van de Reach-Verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006) bedoelde 
lijst van stoffen die in aanmerking komen als stoffen met hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke 
gezondheid of het milieu, stoffen waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen hebben 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 of Verordening (EG) nr. 1107/2009, met uitzondering van DBNPA 
(CAS-nr. 10222-01-2) wanneer deze stof als in-blik-conserveringsmiddel worden gebruikt;
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c) stoffen die overeenkomstig de CLP-verordening zijn ingedeeld als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of 
zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) voor het milieu en levende organismen, met inbegrip van de mens, 
stoffen die zijn opgenomen in de in artikel 59, lid 1, van de Reach-Verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006) 
bedoelde lijst van stoffen die in aanmerking komen als stoffen met PBT- of zPzB-eigenschappen voor het milieu en 
levende organismen, met inbegrip van de mens, stoffen waarvan is vastgesteld dat zij PBT- of zPzB-eigenschappen 
hebben voor het milieu en levende organismen, met inbegrip van de mens, overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 528/2012 of Verordening (EG) nr. 1107/2009;

d) stoffen die overeenkomstig de CLP-verordening als persistent, mobiel en giftig (PMT) of zeer persistent en zeer mobiel 
(zPzM) zijn ingedeeld, stoffen die zijn opgenomen in de in artikel 59, lid 1, van de Reach-Verordening (Verordening 
(EG) nr. 1907/2006) bedoelde lijst van stoffen die in aanmerking komen als stoffen met PMT- of zPzM- 
eigenschappen;

e) alkylfenolen, alkylfenolethoxylaten (APEO’s) en derivaten daarvan, als bedoeld in vermelding 43 van bijlage XIV of 
vermelding 46 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006;

f) geperfluoreerde en polyfluorverbindingen (PFAS), zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 42;

g) ftalaten;

h) organische tinverbindingen;

i) geurstoffen die verboden zijn in cosmetische producten of waarvoor beperkingen gelden en die zijn opgenomen in 
bijlage II of bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009;

j) bisfenolen die door het ECHA zijn geïdentificeerd in zijn verslag van 2021 over de beoordeling van de regelgevings
behoeften met betrekking tot bisfenolen voor verdere EU-regelgeving op het gebied van risicobeheer en die bekende 
of potentiële stoffen met een hormoonontregelende werking met gevolgen voor de menselijke gezondheid of het 
milieu zijn, of die als giftig voor de voortplanting kunnen worden geïdentificeerd;

k) de gebruikte pigmenten mogen niet gebaseerd zijn op cadmium, lood, chroom (VI), kwik, arseen, seleen, antimoon of 
kobalt. De volgende onzuiverheden van gebruikte pigmenten mogen niet in de formulering van het eindproduct 
aanwezig zijn in gehalten van meer dan 0,010 gewichtspercent (per metaal): cadmium, lood, chroom (VI), kwik, 
arseen, seleen, antimoon en kobalt. De enige uitzonderingen op het gebruik van pigmenten en op de grenswaarde 
van 0,010 % voor onzuiverheden zijn de volgende:

— kobalt: vanwege het gebruik van pigmenten van kobaltaluminaat blauwe spinel (CAS-nr. 1345-16-0) en 
kobaltchroom blauw-groene spinel (CAS-nr. 68187-11-1);

— antimoon: vanwege het gebruik van pigmenten op basis van antimoonnikkel in een onoplosbaar TiO2-rooster;

l) vrij formaldehyde mag niet opzettelijk worden toegevoegd aan de formulering van het eindproduct. Het eindproduct 
moet worden getest om zijn gehalte aan vrij formaldehyde te bepalen. Voor elke productfamilie worden worstcase
monsters geselecteerd voor toetsing, op basis van een voorspelling van welk product het hoogste theoretische 
gehalte aan formaldehyde zal bevatten. Onder de hierna gedefinieerde voorwaarden zijn de volgende totale 
grenswaarden voor vrij formaldehyde toegestaan:

— tot 0,0010 gewichtspercent is toegestaan indien bronopol of conserveringsmiddelen die formaldehydedonoren 
zijn, nodig zijn als in-blik-conserveringsmiddel om een specifiek type verf of vernis te beschermen;

— tot 0,010 gewichtspercent is toegestaan indien polymeerdispersies (bindmiddelen) via formaldehyderesi
duniveaus de functie van de formaldehydeafgevende stof vervullen in plaats van in-blik-conserveringsmiddelen;

— tot 0,010 gewichtspercent is toegestaan indien beide bovengenoemde voorwaarden van toepassing zijn op 
hetzelfde product;

m) synthetische polymeermicrodeeltjes (SPM’s, algemeen bekend als microplastics), zoals gedefinieerd in vermelding 78 
van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Reach-verordening), mogen niet worden gebruikt in verf- of 
vernisformuleringen die niet tot doel hebben een laag te vormen, tenzij het gebruik en het doel ervan uitdrukkelijk 
worden vermeld, samen met een motivering waarom het gebruik ervan de algemene milieuprestaties van het verf- of 
vernisproduct verbetert.
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Beoordeling en controle:

(voor a tot en met j) De aanvrager verklaart het niet-gebruik van de in dit subcriterium vermelde relevante stoffen, namelijk 
(conserveringsmiddelen en droogmiddelen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting 
zijn, hormoonontregelende stoffen (met uitzondering van DBNPA), PBT- en zPzB-stoffen, PMT- en zPzM-stoffen, 
alkylfenolen en APEO’s, PFAS, ftalaten, organische tinverbindingen, geurstoffen en bisfenolen) als bestanddelen in 
de formulering, gestaafd door verklaringen van hun leveranciers over het niet-gebruik van dezelfde groepen 
gevaarlijke stoffen als bestanddelen in de geleverde ingrediënten en die worden gebruikt in formuleringen die 
onder de aanvraagprocedure voor een EU-milieukeur vallen.

(voor k) In het geval van de beperkingen ten aanzien van zware metalen die gelden voor pigmenten, verstrekt de aanvrager 
of leverancier van het pigment een verklaring waarin wordt bevestigd dat noch het pigment zelf, noch de 
bestanddelen die in het pigmentproduct kunnen zijn verwerkt, gebaseerd zijn op de in de lijst opgenomen zware 
metalen. De aanvrager of leverancier van het pigment verstrekt ook een testrapport met de niveaus van 
verontreiniging met zware metalen van representatieve monsters van het geleverde pigment. Vervolgens gebruikt 
de aanvrager deze resultaten, samen met het percentage pigment(en) dat in het eindproduct wordt gebruikt, om 
de concentratie zware metalen in de resterende pigmenten in het eindproduct te berekenen. In het geval van 
vrijgestelde pigmenten moet de leverancier van het pigment aangeven voor welk(e) pigment(en) de vrijstelling 
geldt (d.w.z. kobaltaluminaat blauwe spinel, kobaltchroom blauw-groene spinel of antimoonnikkel in een 
onoplosbaar TiO2-rooster).

(voor l) De aanvrager moet aangeven welke van zijn producten binnen elke productformuleringsfamilie het hoogste 
theoretisch gehalte aan vrij formaldehyde bevat. Deze verklaring moet gebaseerd zijn op de keuze van de 
samensteller van de verfformulering om formaldehydedonoren te gebruiken als in-blik-conserveringsmiddelen 
en op verklaringen van leveranciers met betrekking tot de hoeveelheden formaldehydedonoren die worden 
gebruikt om de geleverde ingrediënten (met name bindmiddelen) te conserveren. De toevoeging van deze stoffen 
(en andere bestanddelen die formaldehyde afgeven) aan de worstcaseformuleringen mag er niet toe leiden dat het 
gehalte aan vrij formaldehyde in het eindproduct de relevante concentratiegrenswaarde overschrijdt, zoals 
gemeten overeenkomstig de relevante Europese of internationale normen.

(voor m) De aanvrager verstrekt een verklaring dat er geen SPM’s worden gebruikt die niet tot doel hebben een 
laag te vormen, of dat deze worden gebruikt in de productformulering. In gevallen waarin het gebruik 
van SPM’s die niet tot doel hebben een laag te vormen, wordt aangegeven, moeten het type, de 
hoeveelheid (gewichtspercent) en het doel s in de verklaring worden vermeld, samen met een 
motivering van de wijze waarop het gebruik van SPM’s die niet tot doel hebben een laag te vormen, 
de algemene milieuprestaties van het product verbetert. In dergelijke motiveringen moeten normaal 
gesproken de milieuprestaties van hetzelfde product met en zonder de SPM’s die niet tot doel hebben 
een laag te vormen, worden vergeleken.

Criterium 5. Emissies van vluchtige organische stoffen (VOS)

Opmerking: Alleen van toepassing op coatings met bijzondere eigenschappen en verwante producten voor gebruik 
binnenshuis.

De VOS-emissies mogen de in de onderstaande tabel vastgestelde grenswaarden niet overschrijden.

Tabel 9

Emissiegrenswaarden VOS

Parameter Testresultaten over drie 
dagen

Testresultaten over 
28 dagen

TVOS (*) ≤ 3 000 μg/m3 ≤ 300 μg/m3

R-waarde (**) n.v.t. ≤ 1,0

Formaldehyde n.v.t. ≤ 10 μg/m3

Andere kankerverwekkende VOS van categorie 1A of 1B die niet onder 
de LCI-waarden van de EU vallen (***) ≤ 10 μg/m3 per stof ≤ 1 μg/m3 per stof

(*) De waarde voor TVOS wordt gemeten zoals gedefinieerd in de relevante Europese of internationale normen, met inbegrip van 
kwantificering van niet-doelverbindingen.

(**) De R-waarde, zoals gedefinieerd in de relevante Europese of internationale normen. De resultaten voor de cumulatieve R-waarde 
worden afgerond op één decimaal voordat wordt vastgesteld of al dan niet aan de grenswaarde van 1,0 is voldaan.

(***) Dit geldt niet voor formaldehyde, dat een ZVOS is en onder een specifieke afzonderlijke grenswaarde valt. Dit geldt niet voor andere 
kankerverwekkende VOS of ZVOS met een EU-LCI-waarde, aangezien deze al onder de R-waardegrens vallen.
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Beoordeling en controle:

De aanvrager dient een kopie in van het testrapport volgens de relevante Europese of internationale normen voor de 
worstcaseproductformulering binnen elk van de relevante productfamilies waarop de aanvraag voor een EU-milieukeur 
betrekking heeft. Bij wijzigingen in de formuleringen die tot een hoger worstcase-VOS-gehalte zouden leiden, moet een 
bijgewerkt VOS-emissietestrapport worden ingediend. In voorkomend geval moet een duidelijke toelichting worden 
gegeven op het onderscheid dat wordt gemaakt tussen productfamilies (bijvoorbeeld de chemische samenstelling van het 
bindmiddel, de productcategorie enz.), samen met een motivering van het worstcaseproduct binnen elke productfamilie.

Wanneer een coatingsysteem uit meerdere lagen bestaat, moet het volledige systeem volgens de instructies van de fabrikant 
op de te testen ondergrond worden aangebracht vóór uitvoering van de emissietests.

Voor de berekening van de R-waarde moet worden verwezen naar de meest recente reeks overeengekomen EU-LCI-waarden 
(lowest concentration of interest of laagste betreffende concentratie) die op het moment van de test beschikbaar zijn. Deze 
waarden kunnen worden geraadpleegd op de website van de Europese Commissie (1).

Als kan worden aangetoond dat de luchtconcentraties in de ruimte voldoen aan de 28-dagengrenswaarden voordat de 
periode van 28 dagen is voltooid, maar na een periode van ten minste drie dagen, kunnen die resultaten worden aanvaard 
als bewijs van naleving en kan de test op dat moment worden stopgezet.

(1) Zie https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/eu-lci-subgroup/eu-lci-values_en.

Criterium 6. Consumenteninformatie

6.a. De volgende informatie moet op de verpakking staan of aan de verpakking zijn bevestigd:

— de aanbeveling om zo weinig mogelijk coatingproduct te verspillen door vóór aankoop in te schatten 
hoeveel coatingproduct er nodig is;

— instructies voor het bewaren van coatingproducten met het oog op hergebruik;

— informatie over hoe hergebruik van coatingproducten het milieueffect van de producten tijdens hun 
levenscyclus aanzienlijk kan verminderen;

— de in subcriterium 6.b gevraagde informatie of uitleg over de wijze waarop toegang tot dergelijke 
informatie kan worden verkregen.

6.b. De volgende informatie moet op de verpakking staan, aan de verpakking zijn bevestigd of via een weblink of 
QR-code beschikbaar zijn:

— de procedure voor het inschatten van de benodigde hoeveelheid coatingproduct vóór aankoop om zo 
weinig mogelijk coatingproduct te verspillen, met een aanbevolen hoeveelheid als richtsnoer 
(bijvoorbeeld voor 1 m2 muur is x liter coatingproduct nodig);

— passende omstandigheden voor opslag van het product (voor en na opening), met inbegrip van, indien 
van toepassing, advies inzake veiligheid;

— veiligheidsmaatregelen voor de gebruiker, met inbegrip van basisaanbevelingen over de persoonlijke 
beschermingsmiddelen die moeten worden gedragen en aanvullende maatregelen die moeten worden 
genomen bij het gebruik van het product en, indien van toepassing, bij het gebruik van sproeiuitrusting;

— het gebruik van reinigingsapparatuur en adequaat afvalbeheer van het overgebleven coatingproduct en 
de verpakkingen (teneinde water- en bodemverontreiniging zo veel mogelijk te beperken). Bijvoorbeeld 
de vermelding dat het ongebruikte product een specifieke behandeling vereist met het oog op 
milieuvriendelijke verwijdering, en daarom niet samen met het huishoudelijk of bedrijfsafval mag 
worden weggegooid.

Beoordeling en controle:

De aanvrager moet verklaren dat het product aan de eis voldoet en de bevoegde instantie samen met de aanvraag het 
ontwerp of voorbeelden verstrekken van de gebruikersinformatie en/of een link of QR-code naar een website van de 
fabrikant waar deze informatie te vinden is. De aanbevolen hoeveelheid verf die als richtsnoer wordt gegeven, moet 
worden genoemd.

PB L van 22.12.2025 NL 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2607/oj 49/65

ht
tp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
  

 P
ub

lic
at

ie
bl

ad
 v

an
 d

e 
Eu

ro
pe

se
 U

ni
e 

   
   

d.
d.

 2
2-
12

-2
02
5

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/eu-lci-subgroup/eu-lci-values_en


Criterium 7. Informatie op de EU-milieukeur

Het facultatieve etiket met tekstvak bevat drie van de volgende vermeldingen, afhankelijk van hun relevantie:

— het minimale gehalte aan gevaarlijke stoffen;

— het verminderde gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS): x g/l;

— de verminderde emissies van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht (voor producten voor gebruik 
binnenshuis);

— goede prestaties voor gebruik binnenshuis (voor producten voor gebruik binnenshuis), of

— goede prestaties voor gebruik buitenshuis (voor producten voor gebruik buitenshuis), of

— goede prestaties voor gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis (voor producten die geschikt zijn voor gebruik 
binnenshuis en buitenshuis).

De richtsnoeren voor het gebruik van het facultatieve etiket met tekstvak kunnen worden geraadpleegd in de “Guidelines for 
use of the Ecolabel logo” op de website:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Beoordeling en controle:

De aanvrager moet een voorbeeld verstrekken van het productetiket of een ontwerp van de verpakking waarop de 
EU-milieukeur vermeld staat, samen met een verklaring waaruit blijkt dat aan dit criterium is voldaan.
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https://www.echa.europa.eu/nl/candidate-list-table








https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.131
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.030.477
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.021.179
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.018.292
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.017.406
https://www.echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.013.839
https://echa.europa.eu/es/substance-information/-/substanceinfo/100.029.040


Soort stof, naam van de stof en 
CAS-nummer

Afwijkende 
gevarencode(s) Voorwaarden voor de afwijking

Trimethylolpropaan H361fd (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Alleen bij gebruik als additief in geleverde pigmenten en slechts tot 
0,50 gewichtspercent in het geleverde pigment.

Bindmiddelen en polymeerdispersies

Bindmiddelen en 
crosslinkers:
Adipinezuurdihydrazide 
(CAS-nr. 1071-93-8)

H317, H411 (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan tot 1,0 gewichtspercent in het bindmiddel of het 
polymeerdispersie-ingrediënt en bij gebruik als hechtingsbevorderaar 
of als crosslinker.

Niet-gereageerde 
monomeren (in 
bindmiddelen)

H301, H304, 
H311, H317, 
H331, H334, 
H372, H400, 
H410, H411 en 
H412

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
De totale concentratie van niet-gereageerde monomeren die deze 
afwijking nodig hebben, mag in het eindproduct niet meer dan 0,050 
gewichtspercent bedragen.

Andere, diversen

Methanol (CAS-nr. 67-56-1) H301, H311, 
H331 en H370

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan als restreactieproduct van andere stoffen in de 
productformulering. De toegestane restconcentratie neemt als volgt 
toe als functie van het bindmiddelgehalte:
— bindmiddelgehalte van 10-20 %: de toegestane methanolresten 

bedragen 0,020 gewichtspercent in het eindproduct;
— bindmiddelgehalte van 20-40 %: de toegestane methanolresten 

bedragen 0,030 gewichtspercent in het eindproduct;
— bindmiddelgehalte van > 40 %: de toegestane methanolresten 

bedragen 0,050 gewichtspercent in het eindproduct.

Minerale grondstoffen, met 
inbegrip van vulstoffen, 
antizakkervormingsmidde
len en matteringsmiddelen

H372, H373 (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Alleen van toepassing op minerale grondstoffen en 
leukofyllietmineralen die van nature kristallijne silica bevatten.
Slechts toegestaan in concentraties tot 1,0 gewichtspercent in de 
formulering van het eindproduct voor H372-materialen of tot 10 % 
voor H373-materialen.
In gevallen waarin het materiaal in de vorm van een droog poeder 
wordt geleverd, moet de aanvrager aantonen over systemen te 
beschikken om de blootstelling van werknemers aan droog TiO2- 
poeder op de werkplek te minimaliseren (bijvoorbeeld gesloten 
doseersystemen, geventileerde zones voor het doseren en mengen, en 
persoonlijke beschermingsmiddelen).

Neutraliserende middelen H301, H311, 
H331, H400, 
H410, H411, 
H412 en H413

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan tot 1,0 gewichtspercent in vernisformuleringen en 
tot 0,50 gewichtspercent in alle andere producten.

Optische bleekmiddelen H413 (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan tot 0,10 gewichtspercent in de formulering van het 
eindproduct.

Siliconenhars H412, H413 (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan tot 2,0 gewichtspercent in de formulering van het 
eindproduct.
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https://www.echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.599


Soort stof, naam van de stof en 
CAS-nummer

Afwijkende 
gevarencode(s) Voorwaarden voor de afwijking

Oplosmiddelen H304 (*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan tot 2,0 gewichtspercent in de formulering van het 
eindproduct.

Oppervlakteactieve stoffen H304, H400, 
H411, H412 en 
H413

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Slechts toegestaan tot 1,0 gewichtspercent in transparante, semi- 
transparante, witte of lichtgekleurde productformuleringen of tot 
3,0 gewichtspercent in alle andere kleuren.

Uv-stabilisatoren H317, H411, 
H412 en H413

(*) Zie de horizontale afwijkingsvoorwaarde onderaan de tabel.
Alleen van toepassing op producten voor gebruik buitenshuis en 
slechts tot 0,60 gewichtspercent in de formulering van het 
eindproduct.

(*) Horizontale afwijkingsvoorwaarde: geen van de bovenstaande vrijstellingen, afzonderlijk of in combinatie, is toegestaan indien zij 
ertoe leiden dat het eindproduct wordt ingedeeld met een van de in tabel 3 gedefinieerde gevaren, met als belangrijke uitzondering 
H412 en H413 voor producten voor gebruik buitenshuis vanwege de aanwezigheid van droge-filmconserveringsmiddelen.

Beoordeling en controle:

De aanvrager verstrekt een ondertekende verklaring dat aan subcriterium 4.2 is voldaan, met inbegrip van alle relevante 
afwijkingsvoorwaarden, gestaafd met verklaringen van leveranciers en andere relevante documentatie.

Een lijst van alle bestanddelen met een of meer van de CLP-gevaren waarvoor beperkingen gelden, waarvoor is berekend dat 
zij in concentraties van meer dan 0,010 gewichtspercent in de formulering van het eindproduct aanwezig zijn, moet 
worden overlegd, samen met de CAS-nummers, CLP-indelingsstatus (d.w.z. geharmoniseerd, gezamenlijke vermelding of 
alleen eigen vermelding) de relevante functie van de bestanddelen (bijvoorbeeld in-blik-conserveringsmiddel, droogmiddel, 
pigment, neutraliserende middelen, oppervlakteactieve stoffen, uv-stabilisator enz.). Berekeningen voor de concentraties 
van bestanddelen in de formulering van het eindproduct worden gebaseerd op:

— een lijst van alle ingrediënten, chemische stoffen of grondstoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging van de 
formulering van het eindproduct;

— de screening van de ingrediënten, chemische stoffen of grondstoffen op die bestanddelen en bekende onzuiverheden 
met een van de CLP-gevaren waarvoor onder de EU-milieukeur beperkingen gelden;

— de concentraties van gescreende bestanddelen en bekende onzuiverheden met CLP-gevaren waarvoor onder de 
EU-milieukeur beperkingen gelden, in de ingrediënten, chemische stoffen of grondstoffen die in het geleverde 
formaat worden gebruikt;

— het gewicht van elk van de ingrediënten, chemische stoffen of grondstoffen die zijn toegevoegd om een bekend 
gewicht van de formulering van het eindproduct te realiseren.

Bekende onzuiverheden worden alleen als bestanddelen behandeld als uit de screening blijkt dat het gehalte ervan in de 
formulering van het eindproduct meer dan 0,010 gewichtspercent bedraagt of het gehalte ervan in een ingrediënt meer 
dan 0,100 gewichtspercent bedraagt. Bekende onzuiverheden onder deze drempelwaarden worden niet meegeteld in de 
berekeningen.

Gescreende bestanddelen worden standaard geacht voor 100 % in het eindproduct aanwezig te zijn. Eventuele afwijkingen 
van de retentiefactor van 100 % tijdens verwerking (bijvoorbeeld verdamping van oplosmiddelen) of wegens een 
chemische wijziging van een gescreend bestanddeel moeten worden gemotiveerd. Stoffen waarvan bekend is dat zij 
vrijkomen of afbreken uit bestanddelen, worden als bestanddelen beschouwd en niet als onzuiverheden.

Voor gescreende bestanddelen die in concentraties van meer dan 0,010 gewichtspercent in de formulering van het 
eindproduct achterblijven, maar die zijn vrijgesteld van subcriterium 4.2 (zie de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) 
nr. 1907/2006), volstaat een verklaring van de aanvrager voor die stoffen waaruit dit blijkt.

Aangezien meerdere producten of potentiële producten (bijvoorbeeld aangepaste kleurtinten van een kleurmengsysteem) 
met dezelfde ingrediënten, chemische stoffen of grondstoffen onder één EU-milieukeurvergunning kunnen vallen, kan een 
worstcaseberekening aanvaardbaar zijn voor elke gescreende werkzame stof binnen een gemeenschappelijke familie van 
producten die onder dezelfde vergunning vallen.
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Met betrekking tot informatie die van leveranciers wordt gevraagd en die commercieel gevoelig kan zijn, kunnen 
bewijsstukken van leveranciers ook rechtstreeks aan de bevoegde instanties worden verstrekt zonder noodzakelijkerwijs 
bepaalde details aan de aanvrager te verstrekken.

4.3. Specifieke voor bestanddelen geldende beperkingen ten aanzien van gevaarlijke stoffen

Tenzij in subcriterium 4.2 een afwijking is opgenomen, mogen de volgende stoffen niet worden opgenomen als 
bestanddelen in de formulering van het eindproduct of als bestanddelen in de ingrediënten die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van de formulering van het eindproduct:

a) conserveringsmiddelen of droogmiddelen die als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn 
ingedeeld;

b) stoffen die overeenkomstig de CLP-Verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008) zijn ingedeeld als stoffen met een 
hormoonontregelende werking met gevolgen voor de menselijke gezondheid of het milieu, categorie 1 of 2, stoffen 
die zijn opgenomen in de in artikel 59, lid 1, van de Reach-Verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006) bedoelde 
lijst van stoffen die in aanmerking komen als stoffen met hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke 
gezondheid of het milieu, stoffen waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen hebben 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 of Verordening (EG) nr. 1107/2009, met uitzondering van DBNPA 
(CAS-nr. 10222-01-2) wanneer deze stof als in-blik-conserveringsmiddel worden gebruikt;

c) stoffen die overeenkomstig de CLP-verordening zijn ingedeeld als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of 
zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) voor het milieu en levende organismen, met inbegrip van de mens, 
stoffen die zijn opgenomen in de in artikel 59, lid 1, van de Reach-Verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006) 
bedoelde lijst van stoffen die in aanmerking komen als stoffen met PBT- of zPzB-eigenschappen voor het milieu en 
levende organismen, met inbegrip van de mens, stoffen waarvan is vastgesteld dat zij PBT- of zPzB-eigenschappen 
hebben voor het milieu en levende organismen, met inbegrip van de mens, overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 528/2012 of Verordening (EG) nr. 1107/2009;

d) stoffen die overeenkomstig de CLP-verordening als persistent, mobiel en giftig (PMT) of zeer persistent en zeer mobiel 
(zPzM) zijn ingedeeld, stoffen die zijn opgenomen in de in artikel 59, lid 1, van de Reach-Verordening (Verordening 
(EG) nr. 1907/2006) bedoelde lijst van stoffen die in aanmerking komen als stoffen met PMT- of zPzM- 
eigenschappen;

e) alkylfenolen, alkylfenolethoxylaten (APEO’s) en derivaten daarvan, als bedoeld in vermelding 43 van bijlage XIV of 
vermelding 46 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006;

f) geperfluoreerde en polyfluorverbindingen (PFAS), zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 42);

g) ftalaten;

h) organische tinverbindingen;

i) geurstoffen die verboden zijn in cosmetische producten of waarvoor beperkingen gelden en die zijn opgenomen in 
bijlage II of III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009;

j) bisfenolen die door het ECHA zijn geïdentificeerd in zijn verslag van 2021 over de beoordeling van de regelgevings
behoeften met betrekking tot bisfenolen voor verdere EU-regelgeving op het gebied van risicobeheer en die bekende 
of potentiële stoffen met een hormoonontregelende werking met gevolgen voor de menselijke gezondheid of het 
milieu zijn, of die als giftig voor de voortplanting kunnen worden geïdentificeerd;

k) de gebruikte pigmenten mogen niet gebaseerd zijn op cadmium, lood, chroom (VI), kwik, arseen, seleen, antimoon of 
kobalt. De volgende onzuiverheden van gebruikte pigmenten mogen niet in de formulering van het eindproduct 
aanwezig zijn in gehalten van meer dan 0,010 gewichtspercent (per metaal): cadmium, lood, chroom (VI), kwik, 
arseen, seleen, antimoon en kobalt. De enige uitzonderingen op het gebruik van pigmenten en op de grenswaarde 
van 0,010 % voor onzuiverheden zijn de volgende:

— kobalt: vanwege het gebruik van pigmenten van kobaltaluminaat blauwe spinel (CAS-nr. 1345-16-0) en 
kobaltchroom blauw-groene spinel (CAS-nr. 68187-11-1);

— antimoon: vanwege het gebruik van pigmenten op basis van antimoonnikkel in een onoplosbaar TiO2-rooster;
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l) vrij formaldehyde mag niet opzettelijk worden toegevoegd aan de formulering van het eindproduct. Het eindproduct 
moet worden getest om zijn gehalte aan vrij formaldehyde te bepalen. Voor elke productfamilie worden worstcase
monsters geselecteerd voor toetsing, op basis van een voorspelling van welk product het hoogste theoretische 
gehalte aan formaldehyde zal bevatten. Onder de hierna gedefinieerde voorwaarden zijn de volgende totale 
grenswaarden voor vrij formaldehyde toegestaan:

— tot 0,0010 gewichtspercent is toegestaan indien bronopol of conserveringsmiddelen die formaldehydedonoren 
zijn, nodig zijn als in-blik-conserveringsmiddel om een specifiek type verf of vernis te beschermen;

— tot 0,010 gewichtspercent is toegestaan indien polymeerdispersies (bindmiddelen) via formaldehyderesi
duniveaus de functie van de formaldehydeafgevende stof vervullen in plaats van in-blik-conserveringsmiddelen;

— tot 0,010 gewichtspercent is toegestaan indien beide bovengenoemde voorwaarden van toepassing zijn op 
hetzelfde product;

m) synthetische polymeermicrodeeltjes (SPM’s, algemeen bekend als microplastics), zoals gedefinieerd in vermelding 78 
van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Reach-verordening), mogen niet worden gebruikt in verf- of 
vernisformuleringen die niet tot doel hebben een laag te vormen, tenzij het gebruik en het doel ervan uitdrukkelijk 
worden vermeld, samen met een motivering waarom het gebruik ervan de algemene milieuprestaties van het verf- of 
vernisproduct verbetert;

n) TiO2-nanovorm, zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 52), mag voor geen enkel doel als ingrediënt in spuitbussen 
worden gebruikt.

Beoordeling en controle:

(voor a tot en met j) De aanvrager verklaart het niet-gebruik van de in dit subcriterium vermelde relevante stoffen, namelijk 
(conserveringsmiddelen en droogmiddelen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de 
voortplanting zijn, hormoonontregelende stoffen (met uitzondering van DBNPA), PBT- en zPzB- 
stoffen, PMT- en zPzM-stoffen, alkylfenolen en APEO’s, PFAS, ftalaten, organische tinverbindingen, 
geurstoffen en bisfenolen) als bestanddelen in de formulering, gestaafd door verklaringen van hun 
leveranciers over het niet-gebruik van dezelfde groepen gevaarlijke stoffen als bestanddelen in de 
geleverde ingrediënten en die worden gebruikt in formuleringen die onder de aanvraagprocedure 
voor een EU-milieukeur vallen.

(voor k) In het geval van de beperkingen ten aanzien van zware metalen die gelden voor pigmenten, verstrekt 
de aanvrager of leverancier van het pigment een verklaring waarin wordt bevestigd dat noch het 
pigment zelf, noch de bestanddelen die in het pigmentproduct kunnen zijn verwerkt, gebaseerd zijn 
op de in de lijst opgenomen zware metalen. De aanvrager of leverancier van het pigment verstrekt 
ook een testrapport met de niveaus van verontreiniging met zware metalen van representatieve 
monsters van het geleverde pigment. Vervolgens gebruikt de aanvrager deze resultaten, samen met 
het percentage pigment(en) dat in het eindproduct wordt gebruikt, om de concentratie zware metalen 
in de resterende pigmenten in het eindproduct te berekenen. In het geval van vrijgestelde pigmenten 
moet de leverancier van het pigment aangeven voor welk(e) pigment(en) de vrijstelling geldt (d.w.z. 
kobaltaluminaat blauwe spinel, kobaltchroom blauw-groene spinel of antimoonnikkel in een 
onoplosbaar TiO2-rooster).

(voor l) De aanvrager moet aangeven welke van zijn producten binnen elke productformuleringsfamilie het 
hoogste theoretisch gehalte aan vrij formaldehyde bevat. Deze verklaring moet gebaseerd zijn op de 
keuze van de samensteller van de verfformulering om formaldehydedonoren te gebruiken als in-blik- 
conserveringsmiddelen en op verklaringen van leveranciers met betrekking tot de hoeveelheden 
formaldehydedonoren die worden gebruikt om de geleverde ingrediënten (met name bindmiddelen) 
te conserveren. De toevoeging van deze stoffen (en andere bestanddelen die formaldehyde afgeven) 
aan de worstcaseformuleringen mag er niet toe leiden dat het gehalte aan vrij formaldehyde in het 
eindproduct de relevante concentratiegrenswaarde overschrijdt, zoals gemeten overeenkomstig de 
relevante Europese of internationale normen.

(voor m) De aanvrager verstrekt een verklaring dat er geen SPM’s worden gebruikt die niet tot doel hebben een 
laag te vormen, of dat deze worden gebruikt in de productformulering. In gevallen waarin het gebruik 
van SPM’s die niet tot doel hebben een laag te vormen, wordt aangegeven, moeten het type, de 
hoeveelheid (gewichtspercent) en het doel s in de verklaring worden vermeld, samen met een 
motivering van de wijze waarop het gebruik van SPM’s die niet tot doel hebben een laag te vormen, 
de algemene milieuprestaties van het product verbetert. In dergelijke motiveringen moeten normaal 
gesproken de milieuprestaties van hetzelfde product met en zonder de SPM’s die niet tot doel hebben 
een laag te vormen, worden vergeleken.

n) De aanvrager verstrekt een verklaring van het niet-gebruik van TiO2-nanovorm-pigmenten, gestaafd 
met verklaringen van de pigmentleverancier(s).
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Criterium 5. Consumenteninformatie

5.a. De volgende informatie moet op de verpakking staan of aan de verpakking zijn bevestigd:

— de aanbeveling om zo weinig mogelijk verf te verspillen door vóór aankoop in te schatten hoeveel verf er 
nodig is;

— de procedure voor het inschatten van de benodigde hoeveelheid verf vóór aankoop om zo weinig mogelijk verf 
te verspillen, met een aanbevolen hoeveelheid als richtsnoer (bijvoorbeeld voor 1 m2 muur is x liter verf nodig);

— veiligheidsmaatregelen voor de gebruiker, met inbegrip van basisaanbevelingen over de persoonlijke 
beschermingsmiddelen die moeten worden gedragen en aanvullende maatregelen die moeten worden 
genomen bij het gebruik van het product;

— de aanbeveling om het product buitenshuis of in een geventileerde omgeving te gebruiken;

— de in subcriterium 5.b gevraagde informatie of uitleg over de wijze waarop toegang tot dergelijke informatie 
kan worden verkregen.

5.b. De volgende informatie moet op de verpakking staan, aan de verpakking zijn bevestigd of via een weblink of 
QR-code beschikbaar zijn:

— passende omstandigheden voor opslag van het product (voor en na opening), met inbegrip van, indien van 
toepassing, advies inzake veiligheid;

— adequaat afvalbeheer van de overgebleven verf en de verpakkingen (teneinde water- en bodemverontreiniging 
zo veel mogelijk te beperken). Bijvoorbeeld de vermelding dat ongebruikte verf een specifieke behandeling 
vereist met het oog op milieuvriendelijke verwijdering, en daarom niet samen met het huishoudelijk of 
bedrijfsafval mag worden weggegooid.

Beoordeling en controle:

De aanvrager moet verklaren dat het product aan de eis voldoet en de bevoegde instantie samen met de aanvraag het 
ontwerp of voorbeelden verstrekken van de gebruikersinformatie en/of een link of QR-code naar een website van de 
fabrikant waar deze informatie te vinden is. De aanbevolen hoeveelheid verf die als richtsnoer wordt gegeven, moet 
worden genoemd.

Criterium 6. Informatie op de EU-milieukeur

Het facultatieve etiket met tekstvak bevat drie van de volgende vermeldingen, afhankelijk van hun relevantie:

— het minimale gehalte aan gevaarlijke stoffen;

— het verminderde gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS): x g/l;

— goede prestaties voor gebruik binnenshuis (voor producten voor gebruik binnenshuis), of

— goede prestaties voor gebruik buitenshuis (voor producten voor gebruik buitenshuis), of

— goede prestaties voor gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis (voor producten die geschikt zijn voor gebruik 
binnenshuis en buitenshuis).

De richtsnoeren voor het gebruik van het facultatieve etiket met tekstvak kunnen worden geraadpleegd in de “Guidelines for 
use of the Ecolabel logo” op de website:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Beoordeling en controle:

De aanvrager moet een voorbeeld verstrekken van het productetiket of een ontwerp van de verpakking waarop de 
EU-milieukeur vermeld staat, samen met een verklaring waaruit blijkt dat aan dit criterium is voldaan.
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